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日本伝統の漆喰を自分で調合して作る方のための素材 （原料） セット

伝・DEN

・ 文化財にもご利用いただける厳選された素材 （原料）

・ 難しい配合必要が無い混ぜればいいだけのセット品

・麻すさは分散しやすいよう 3 種類の長さをブレンド

伝統の漆喰を作るための素材セット

伝 （DEN）

17.3 ㎏

12 ㎡

1.5 ㎜厚　

18L

粉体 ・消石灰 ・貝灰

１セット

1 セット

8,800 円

㎡ /材料　730 円

㎡ /材工　3,720 円

①水道水 18 リットルを大き目の鍋やステンレスの練り樽にいれ、継承の炊き糊を入れます。

※糊を炊く場合は、事前に 1日前ぐらいに糊を水道水に浸けておくと解けやすくなります。

②鍋を火にかけ、弱火で海藻糊を炊きます。

※焦がさないよう混ぜながらじっくり炊いて下さい。

③沸騰させず、2 時間～ 3時間程度炊きます。

④炊きあがった糊を 3厘から 5 厘程度の網で濾します。

※濾した後残った海藻糊は、砂しっくいなどに混ぜて使えばゴミはでません。

⑤継承の麻すさを濾した糊に入れ十分に拡販します。

※糊は冷まさず熱いうちに作業を進めるので火傷に注意して下さい。

⑥消石灰 （貝灰）を入れながら練っていきます。

※ダマにならないよう固練りで辛抱強く練りこみます。

※固い場合は差し水を行い完成させます。

⑦練りあがれば、冷まし表面に水を張って 1週間程度寝かします。

⑧使う前もう一度練ってからお使い下さい。

伝 ・ DEN （炊き糊漆喰貝灰入）


